
FECHA: 

PROCESO: PE-FAME_2013-2025-074

CÓDIGO: M001             

INFORME: 18497
C/NC

TRANSPARENTE 

CRISTALINO
C

ÍTEM EVALUACIÓN C/NC

1
CERTIFICADO DE 

PROVEEDOR
*

2 LÍQUIDO VISCOSO C

2
CERTIFICADO DE 

PROVEEDOR
*

3
CERTIFICADO DE 

PROVEEDOR
*

4
CERTIFICADO DE 

PROVEEDOR
*

5 C

A

B

Simbología

C= Cumple

N/C= No Cumple

TOLERANCIANORMA / MÉTODO UNIDAD VALOR

-

% TOLUENO DEL 34 - 38 %COMPOSICIÓN *

COD.: FAME-CC-FR-08

REV.: 00

6/10/2025

CÓDIGO BAAN DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE 

MEDIDA

COLOR 

REFERENCIAL

INFORME COMPARATIVO 

LABORATORIO FAME S.A.

24000000093 PRIMER PARA EVA ga
TRANSPARENTE 

CRISTALINO

PARÁMETRO

OFERENTE 

CONTENIDO DE SÓLIDOS * -

LÍQUIDO VISCOSO

VISCOSIDAD (25 °C) * -- cp 10 - 120

ESTADO

-
BASE ADHESIVA DE ETILEN 

VINILACETATO
- -

ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES.

ANCLAJE DE ADHESIVOS POLIURETANICOS SOBRE SUPERFICIE DE EVA.

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR  CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS MARCADOS CON (*).

ING. JAZMÍN HARO

ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD

ING. JAIME CHASIG

ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

ING. ARMANDO CHACHA

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

USO EN CONFECCIÓN

- % 2 - 10

TIPO *
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