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INFORME COMPARATIVO

COD.: FAME-CC-FR-08

T ATt it
RTHA JAZM

HARO

Val i dar Gni camente con Fi rmaEC

SR LABORATORIO FAME S.A. REV.: 00
FECHA: 6/10/2025
PROCESO: PE-FAME_2013-2025-074
OFERENTE
- . UNIDAD DE COLOR CODIGO: M003
CODIGO BAAN DESCRIPCION MEDIDA REFERENCIAL INFORME: 18499 CINC
TRANSPARENTE TRANSPARENTE
24000000096 PEGA POLIURETANO GOLD gal L EeHO%0 Lhorares c
ITEM PARAMETRO NORMA / METODO UNIDAD VALOR TOLERANCIA EVALUACION CINC
METIL ETIL CETONA,
1 COMPOSICION * - % TOLUENO Y ACETATO DE - CERTIFICADO DE *
o PROVEEDOR
2 ESTADO - - LIQUIDO VISCOSO - LIQUIDO VISCOSO c
3 TIPO - - ADHESIVO INDUSTRIAL - ADHESIVO INDUSTRIAL | C
CERTIFICADO DE
— i R i . .
4 VISCOSIDAD (25 °C) D 1600 - 2900 o eaor
: CERTIFICADO DE
* ~ % ~ - *
5 CONTENIDO DE SOLIDOS o 14-17 cADO !
S ovenen. RESISTE LA HUMEDAD,
6 CARACTERISTICAS - - ENVEJECIMIENTO Y - VEEI\:\ECJKE)%”SE';I&XS c
VARIACION EXTREMO DEL
PN EXTREMOS
USO EN CONFECCION
7 |ADHESIVO INDUSTRIAL PARA PEGAR CAUCHO SINTETICO O NATURAL (PU, PVC, EVA, CUERO). c
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
A |EL PROVEEDOR DEBE ENTREGAR CERTIFICADOS AVALANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS MARCADOS CON (¥).
B |ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACION NO SUPERIOR A 6 MESES.
RESPONSABILIDADES
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Simbologia
C= Cumple

Firmado el ectroni canent e por

errJAl ME GEOVAN
CHASI G POVBQZA

FVal i dar dni canente con FirmaEC

Fi rmado el ectroni cament e por

MANDO MAURI CI O
CHACHA ALBUIA

%% val i dar Gni canente con FirmaEC

N/C= No Cumple

ING. JAZMIN HARO
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL DE CALIDAD

ING. JAIME CHASIG
ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

ING. ARMANDO CHACHA
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
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