‘U’ INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD
¥ DEFENSA NACIONAL

INFORME COMPARATIVO
LABORATORIO FAME S.A.

COD.: FAME-CC-FR-08

REV.: 00
FECHA: 12/2/2026
PROCESO: PE-FAME_2013-2026-007
- . N° INFORME: 19903
CODIGO BAAN DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA |COLOR REFERENCIAL CODIGO: Mo03 CINC
23600000026 ELASTICO BLANCO DE 2 CMTS REFORZADO m BLANCO BLANCO c
DATOS ESPECIFICOS
ITEM PARAMETRO NORMA / METODO UNIDAD VALOR TOLERANCIA EVALUACION CINC
1 PANTONE ISO 105-A06 - 11-0700 TPG AE 1 11-0700 TPG c
100% POLIESTER O NYLON + 100% POLIESTER O
- % - - >
2 MATERIAL AATCC-20A 0 ELASTANO NYLON + ELASTANO | ©
. TEJIDO DE PUNTO . TEJIDO DE PUNTO
3 TIPO DE TEJIDO 1SO 7211-1 (CROCHET) (CROCHET) ¢
. > 100% DE SU LONGITUD B 120% DE SU LONGITUD
4 EASITETZAR ) INICIAL AL ESTIRAR INICIAL AL ESTIRAR ¢
5 ANCHO - mm 20 +1 20 [}

USO EN CONFECCION

6 |ELASTICO REFORZADO PARA PIJAMAS C
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A |EL PRODUCTO SE ACEPTARA BAJO PREVIA REVISION DE MUESTRA FiSICA. [}

B |ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACION NO SUPERIOR A 6 MESES.

RESPONSABILIDADES

ELABORADO POR:

REVISADO APROBADO POR:

Firmado el ectroni cament e por
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ING. JAIME CHASIG
ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

ING. ARMANDO CHACHA
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
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