¥ DEFENSA NACIONAL

‘U INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD

INFORME COMPARATIVO
LABORATORIO FAME S.A.

COD.: FAME-CC-FR-08

REV.: 00

FECHA: 26/5/2026
PROCESO: PE-FAME-2013-2026-057
OFERENTE 01
CODIGO BAAN DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA REFCE??LE?\EIAL N°?l\?FDOIGR(I\j/|:E'§Ag(J).;59 CINC
23100001576 TELA MALLA 100% PES NEG SNAI m NEGRO NEGRO c
DATOS ESPECIFICOS

iTEM PARAMETRO NORMA / METODO UNIDAD VALOR TOLERANCIA
1 PANTONE 1SO 105-A06 - 19-4005 TPG AE 1 119-4005 TPG c
2 TIPO DE TEJIDO 1SO 7211-1 - TRICOT - TRICOT c
3 COMPOSICION -

3.1 POLIESTER AATCC-20A % 100 - 100 c
4 PESO 1SO 3801 g/m? 90 +£10% 92,3 c
5 ANCHO UTIL ABIERTO ASTM D 3774 cm 160 +3 157 c

USO EN CONFECCION
12 |FORRO INTERNO c
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

A |ACANALADO DIAGONAL EN ANGULO DE 75 GRADOS. c
B |PERFORACION SEGMENTADA CON ORIFICIOS DE 1mm DE DIAMETRO, EN REPETICION DE 4mm x 2.5mm DE DISTANCIA c
C |ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACION NO SUPERIOR A 6 MESES.

D |TACTO SUAVE, CONFORTABLE. c
Simbologia
C=Cumple

N/C=No Cumple
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