COD.; FAME-CC-FR-08

INFORME COMPARATIVO
LABORATORIO FAME REV.: 00
FECHA: 2416/2026
PROCESO: PE-FAME_2013-2026-061
OFERENTE 01
CODIGO BAAN DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA COLOR REFERENCIAL CODIGO: M0OL CcINe
Ne° INFORME: 21539
23600000254 LAMINA TEXTIL ANTI PUNZANTE ple BLANCO BLANCO c
DATOS ESPECIFICOS
TEM PARAMETRO NORMA / METODO UNIDAD VALOR TOLERANCIA EVALUACION cINe
1 ESTRUCTURA - 100% POLIAMIDA - 100% POLIAMIDA c
ANTI PUNZONAMIENTO IMPIDE EL ANTI PUNZONAMIENTO IMPIDE EL
2 TIPO - TRASPASO DE OBJETOS - TRASPASO DE OBJETOS c
CORTOPUNZANTES CORTOPUNZANTES
3 ESPESOR - mm 35 +02 37 c
4 LARGO - cm 100 1 99,5 c
5 ANCHO - cm 155 +2 152 c
| ASTM F 2412-18a |
G RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO* o N | 21200 1200 c
7 DUREZA NTE INEN-ISO 7619-1 SHORE A 68 +5 70 c
uso
8 |PLANTILLA DE ARMADO c
REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS
A | LAMINA ANTI PUNZANTE FLEXIBLE TRANSVERSAL Y LONGITUDINALMENTE. c
B |ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACION NO SUPERIOR A 6 MESES.
RESPONSABILIDADES
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Validar @nicamente en FirmaEC.

A pirmado electrénicamente por:

ING. JAZMIN HARO

I ING. VANESSA LLUMIQUINGA
ASISTENTE TECNICO DE CONTROL DE CALIDAD

ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

ING. ARMANDO CHACHA
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD
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