
FECHA: 
PROCESO: PE-FAME-2013-2026-072

N° INFORME: 21957

CÓDIGO: M001
C/NC

VERDE OLIVA C

ÍTEM EVALUACIÓN C/NC

1 19-0515 TPG C

2 CORAL FLEECE C

3

3.1 100 C

4 240 C

5 0 C

6 0 C

7 4-5 C

8 4-5 C

9 FILOS EN RECUBRIDORA A 2 cm C

10

11 157 C

12 214 C

13 ESTAMPADO DIRECTO C

14 LOGO DE DIRMOV EN COLOR NEGRO C

15 57 C

16 COBIJA C

Simbología

C= Cumple

N/C= No Cumple

A EL ESTAMPADO AL CENTRO DE LA COBIJA CON BUENA DEFINICIÒN. C

B LLEVARÁ ETIQUETA DE LAVADO CONFORME A LA NORMA NTE INEN 1875.

C ADJUNTAR CERTIFICADO DE FABRICACIÓN NO SUPERIOR A 6 MESES. C

UNIDADNORMA / MÉTODO VALOR

REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

± 4

LARGO - cm 210 ± 4

LOGOTIPO

MATERIAL DEL 

ESTAMPADO
- - ESTAMPADO DIRECTO -

DISEÑO - -
LOGO DE DIRMOV EN 

COLOR NEGRO

DIÁMETRO - cm 57

AATCC-8
ESCALA DE 

GRISES
≥ 4

- -
FILOS EN 

RECUBRIDORA A 2 cm 

ANCHO - cm 160

AATCC-20A % 100

ISO 3801 g/m² 230

AATCC-135 % 0

ISO 105-A06 - 19-0515 TPG

- - CORAL FLEECE

INFORME COMPARATIVO 

LABORATORIO FAME S.A.

COD.: FAME-CC-FR-08

REV.: 00

7/8/2026

-

COLOR 

REFERENCIAL

PARÁMETRO TOLERANCIA

TIPO -

UNIDAD DE 

MEDIDA

u

DATOS ESPECÍFICOS

OFERNTE 1

CÓDIGO BAAN DESCRIPCIÓN

ACABADO

COMPOSICIÓN

CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO TRAMA ± 2

ING. KATHERINE CHUQUIMARCA

ASISTENTE TÉCNICO DE CONTROL DE CALIDAD

ING. VANESSA LLUMIQUINGA

ESPECIALISTA DE CONTROL DE CALIDAD

ING. ARMANDO CHACHA

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 

RESPONSABILIDADES

VERDE OLIVA

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

± 2

23100001670 TELA FLEECE CORL VOL DIRM 

USO EN CONFECCIÓN

PANTONE ΔE 1

PESO      ± 5 %

POLIÉSTER -

CAMBIO DIMENSIONAL AL LAVADO 

URDIMBRE
± 2

AATCC-135 % 0

AATCC-8
ESCALA DE 

GRISES
≥ 4

SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE HÚMEDO -

GRÁFICO REFERENCIAL

MEDIDAS DE LA COBIJA

-

SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE SECO -
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